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Bevezetés

A poliészter alapanyagu félidk, kedvezd tulajdon-
sdgaik révén miar helyet biztositottak maguknak a miisza-
ki gyakorlatban. Ennek az Utmutatdédnak az a célja, hogy
a kiilénbdz6 gydrtmdnyu és ezeken beliil kiildnb&z6 célu,
rendeltetésii fé6lidknak a f8ldmérés és térképezés terén
valé tovdbbi elterjedését segitse.

Ennek a célnak az érdekében nem csupdn a félidkat
ismerteti, de a veliik valé munka eszk®zeire és a miivele-
tek végrehajtdsdra is kitér. Hangsulyoznunk kell &onban,
hogy ha egy adott félidra vonatkozdan rendelkeziink a gyar-
t6 cég haszndlati utasitdsdval, és az abban ajanlott esz-
kdz8kkel, anyagokkal, akkor elsgdsorban a gydri utasitést
k8vessiik. Ez azonban nem zdrja ki azt, hogy mds anyagok-
kal és mds mdédszerekkel ne kisérletezziink. Ez az Utmutatd
is tartalmaz ilyen sikeresnek bizonyult kisérleti eredménye-
ket. Azt is tudnunk kell, hogy a tovdbbfejlesztés lehets-
sége még tdvolrdl sincs kimeritve, m a felhaszndlds médja,

sem alkalmazdsédnak k&re tekintetében.



1. A poliészter alapanyagu transzparens rajzfélidk

A polidszterek jellemzd tulajdonsédgai:

- nagy szakitészildrdsdg /1l2o0-1l6o00 kp/cmz/

- kis 1linedris tdguldsi egyltthatd /cca 3.lo—§ cm/cm2/,

- kis vizfelvevd képesség /0,5%/,

- nagy fénydteresztd képesség /cca 85-90%/,

- kitiiné fényé&llésag,

- kitiiné tadrolhatésdg az anyag igen hosszu 8regedése révén
/min.%0 év/, A

- kitiné mérettartds a tadrolds alatt /az anyag irreverzibi-
lis méretvdltozésa o0,02% /5-6 év/,

- érzéketlenség a vizzel szemben, :

- kismértékii statikus elektromos feltdltSdés /készlilnek

antistatikus fé1lidk is/.
A poliészterek kiilénb&z6 vastagsdgu féliék, vékony lemezek

készitésére kivdléan alkalmas alapanyagok. A fé6lidk felillete
kSzvetleniil sem grafittal, sem tussal valé rajzoldsra nem
alkalmas, ezért a gydrtd cégek erre kiilén rajzhordozd réteget

készitenek vagy hordanak fel.

T6bbféle rajzrétegi félia van forgalomban:
- sajat anyagdban mechanikai uton érdesitett raj:félia,
- egyszeres rajzrétegli félia,
- kettés rajzrétegli félia.
Az egyszeres rajzréteg dltaldban vékony kémiai réteg, amely
k8t6- és t8ltdanyagbél 411. Ezt megfeleld oldészerrel kezel-
ve viszik fel a félia felililetére. A t8ltdanyag tébbnyire
sziliciumpor. Az oldészer elpdrolgdsa utdn a sziliciumpor
révén mikroérdessé tett felliletre grafittal, tussal stb.
egyardnt lehet irni, rajzolni.

A kettds rajzrétegii foélidt ugy 4llitjék eld, hogy az
egyszeres rajzrétegre egy misik, egészen mds 8sszetétell
/zselatintartalmu/ vékony réteget hordanak fel. Ennek a
felsd rétegnek a fé funkcidja, a red rajzolt nedves tus
befogaddsa. Lényegesen puhdbb, mint az alsd, sziliciumporos
rajzréteg, de mind grafittal, mind tussal vald rajzoldsra
egyarant alkalmas. F&idmérési célokra sok tekintetben alkal-

masabbak az egyszeres rétegl rajzfélidkndal.




A diazénium vegyliletekkel fényérzékenyitett félidk
is csak akkor alkalmasak rajzoldsra, ha Sket rajzréteggel
is ellatték.
A rajzrétegek és a’" fényérzékeny rétegek vizdlléak, de al-
kohol tartalmu szerekben oldédnak.
A klilénb6z8 felhaszndldsi céloknak megfelelden késziilnek:
- egyik oldalukon vagy mindkét oldalukon csak rajzfellilet-
tel ellédtott rajzfélidk,
- egyik oldalukon vagy mindkét oldalukon csak fényérzékany
réteggel elldtott f6lidk,
- egyik oldalukon, vagy mindkét oldalukon fényérzékeny
réteggel és egyik wagy mindkét oldalukon rajzréteggel
is elldtott fé6lisdk,
- egyik oldalukon rajzfellilettel is, fényérzékeny réteg-
gel is elldtott, mdsik oldalukon rétegek nélkiili féliak.

A f61idk vastagsdga tdg hatdrok kdzdtt vdltozik. Fold-

mérési célokra féleg az 50 mikrométertdl a 200 mikrométerig

terjedd vastagsdgu félidk alkalmasak.

Eredeti térképek és ezek tisztdzati mdsolatai céljara
a 80-150 mikrométer vastagsdgu, egyik oldalukon kettds
rajzrétegli, nem fényérzékenyitett, poliészter alapanyagu,
transzparens rajzfélidk javasolhaték.

Térképi adatszolgdltatdsndl, klilénbdzé nyilvantarté-
si célokra az egyik oldalukon fényérzékeny réteggel és

rajzfellilettel, a mdsik oldalukon csak rajzfellilettel elléa-

tott, 80-150 mikrométer vastagsdgu fé61idk javasolhatdk.

A rajzf6lidk tbbbnyire l,0-1,20, maximum 1,6 méter
széles és lo vagy 20 méter hosszu tekercsekben keriilnek
kereskedelmi forgalomba. Megrendelésre szabvanyméretre,
vagy tetszés szerinti méretre vdgva is kaphatdak.

A f61dmérési célokra alkalmas poliészter alapanyagu
transzparens rajzfélidk gydri vdlasztéka igen nagy. Ezzel
szemben sajnos, a hazai kereskedelmi forgalomban a védlasz-
ték meglehetdsen sziik és rendszerteleniil valtozd 8ssze-
tétell.
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Néhdny, a gyakorlatban bevélﬁikgreskedelmi forgalom-
ban kaphaté gydrtmdny:

GAF Popular

GAF Aliance

Folex Folarex H

Ozalid Ozatex

Ozalid Topatex SS

Ozalid Topatex

Ozalid Topatex PM

Cartofoil

Draftex 74

Imperial /kett8s rajzrétegl/

Copvline /kettds rajzrétegi/

A legtbbb rajzfélia mindségének megfeleld diazé-félia is
készlil. /pl. Folex Diazo, Ozalid Bandaloft, GAF Delfoline,
GA% Radex DL, stb/.

A diazé félidk fényérzékeny rétege fénymdsolds és fixa-
1l4s utdn is bizonyos mértékig fényre érzékeny marad, fdéleg
ultraviola fényre, egyesek hdére is. Tdroldsuk ezért hiivds,
s8tét helyen t8rténjék és feleslegesen ne tegylik ki d&ket,

még szérodd fény hatdsédnak sem.

2. A poliészter alapanyagu rajzfélidk felhaszndlds eldtti

eldkészitése

A rajzfé6lidk feliiletét hasznédlatbavétel elStt és alatt -
mint minden mds rajzhordozdét is - gondosan évni kell az el-
piszkolddastdl, zsirosoddstdél. A félidknak a szelvény, il-
letve a térképlap méretére vald felszabdsdt tiszta kézzel,
célszeriibben cérnakesztyiiben kell végezni. Zsiros fellilet-
re sem ceruzdval, sem tussal nem lehet megfeleld mindségl

rajzot késziteni.
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Ha a f61lidk fellilete nem elég tiszta, &kkor azokat
els8sorban a f6lidt gydrtd cég &4ltal ajdnlott médon és
az dltala ajédnlott tisztitdszerrel kell megtisztitani.
Gydri utasitds vagy az ajdnlott tisztitdszer hianydban
az alébbiak szerint jédrhatunk el.

Kisebb szennyez8dést puha pamutruhdval vald enyhe
leddrzs8léssel lehet eltdvolitani. A pamutruhdt iddn-
ként ki kell mosni, hogy zsirfelvevd képességét megtart-
sa.

Erdsebb szennyez&dés esetén zsirolddészert kell hasz-
ndlni. Felhaszndldsa elStt a zsirolddészert eldbb ki kell
prébdlni, mert egyesek tdnkretehetik a rajzfelililetet, és
a fényérzékeny réteget. /pl. minden szesztartalmu zsir-
oldészer/.

Tisztitdsra zsirolddészeril haszndlhatdk:

- zsirtalanitdé hatdsu tisztitdszert tartalmazd /zsirtalan
szappan, Unimé, Tip, stb. mosogatdészerek/ tiszta viz,

= Szentetraklorid®

- freon,

- triklértrifluoretén,

- gydri tisztitéporok /Pelikdn 333, Rotring 5282, stb./

- tiszta sebbenzin.

A tisztitdst tisztitészerbe mértott szdlmentes pamutruhd-
val, esetleg tiszta gyapotcsoméval /vatta/ végezziik. A
megtisztitott felliletet eldébb szdrazra térdljiik, majd
tiszta vizzel attdrdljik és ismét szdrazra t8rdljlk. Tisz-
titépor haszndlata esetén a f61lidn maradt port puha stiri
kefével, vagy tiszta pamutruhdval gondosan letdr&ljiik,hogy

az ne témje el a rajzeszkdzt.

-



Nedves tisztitds utdn mindig meg kell vérni, amig
a félia teljesen megszdrad. A kettds rajzrétegi félia
szadraddsa lassabban kdvetkezik be, miutdn az a nedves-
séget kissé magédba szivja.

A fényérzékeny felilletet fénymdsolds eldtt nem szabad
/és nem is sziikséges/ tisztitani.

Alkohol tartalmu szereket haszndlni nem szabad, mert
0ldjdk a fényérzékeny- és rajzrétegeket.

A tisztitdsra, zsirtalanitdsra alkalmas anyagok a kéz
bérének zsirtartalmdt is kioldjdk. Ha ez nem kerilhetd el,
akkor a munka befejezése utdn célszeri a bér kioldott zsir-
tartalmdt zsiros krémmel pétolni.

Egyes anyagok nagyobb mennyiségben belélegezve kérosak

az egészségre /pl. asztralontus, széntetraklorid, sebben-
zin, stb./ Szelldztetéssel lehet a kdros hatds ellen vé-
dekezni. Felhivijuk a figyelmet, hogy a tisztitészerek egy
része tilizveszélyes /sebbenzin, stb./ Ezeket csak a tlizvé-
delmi rendszabdlyok maradéktalan megtartdsa mellett szabad

haszndlni.

3. Rajzolds a félidkra

A f61idk rajzfeliiletére mind ceruzdval, mind tussal
lehet rajzolni. A rajzréteg nélkiili /fényes/ fellilet nem
alkalmas rajzolésra.

Az egyezeres rajzrétegii fé6lidkra ceruzdval tdrténd raj-
zoldshoz, térképezéshez lehetSleg nagy, 6-9H keménységi
ceruzdk hasznidlata célszerti. Mind a hagyoményos grafit,
mind a milanyagceruzdk megfelelnek erre a célra /Staedtler-
Mars-Duralar, Eagle Pencil Filmograph, Faber Castell 8600,
GAF-Pental Po stb./ Minél puhédbb a ceruza hegye, annal
nehezebben tdvolithaté el nyoma a f6lidrdél. A félia feli-
letének zsirtalansdga eldéfeltétel a rajta ceruzdval térténd

munka megfeleld végzéséhez.



A megirds mindig hosszura hegyezett ceruzdval tdr-
ténjék, enyhe rdnyomdssal, Irdshoz lehetdleg a fényképe-
zéshez haszndlt ceruzdndl valamivel puhdbbat haszndljunk.
A eeruzdrdél lekoptatott, de a rajzfeliiletre nem tapadd
grafitport idénként le kell tisztitani, nehogy azt kézzel,
vonalzéval, térképezd eszkdzzel a rajzrétegbe beleddrzsdl-
jik.

A kettds rajzrétegli f61lidkndl a fellilet t&kéletes zsirta-
lansdga nem eléfeltétele a rajta ceruzdval t8rténd rajzo-
ldsnak. Mvel a nagyon kemény ceruza féleg erdteljesebb
rédnyomds esetén kdnnyen felsérti, meghontja a felsd rajz-
réteget, térképezéshez, rajzoldshoz 5-6 H, megirdshoz

2-3 H keménységlli javasplhaté. Olyan ceruzdt kell haszndl-
ni, hogy kevésbé erSteljes rdnyomds mellett is a kivant
vonalvastagsdgot és élességet kapjuk. Vastagabb vonalhoz
ink&bb puhdbb ceruzét haszndljunk és ne a rdnyomdst ndvel-
jlk. Mind a grafit-, mind a milanyaghegyii ceruzdk megfelel-
nek.

A ceruzavonalak eltdvolitdsa puha, nem ddrzsdlé
tiszta radirral tO6rténhet legeredményesebben, gyenge
ranyomdssal. Jék a vinil alapanyagu milanyagradirok is.
/Faber Castell Magic Rule, Mars Duralar stb./ Az erStel-
jesebb ceruzavonalak eltdvolitdsét elésegiti a radir
enyhe nedvesitése. Alkalmas a ceruzavonalak eltdvolité-
sdra a terpentines szdlmentes pamutruhdval valé enyhe
leddrzs6lés is. Mechanikai médszert nem szabad alkalmaz-
ni /kemény radir, penge, liveggyapot, dérzsceruza stb./

A helyes médszerrel eltdvolitott ceruzavonalak helyén
ismételten lehet mind ceruzdval, mind tussal rajzolni.

A tussal valé rajzoldshoz, megirdshoz kétféle tus
k6z6tt lehet vdlasztani a munka céljatél filiggden:

- A rajzfeliiletbe kémiailag bemarsddéd, k&t6dé tusok /Rot-

ring féliatus, Pelikdn K tus, stb./, népszerilen asztralon

tusok. A bemarédd tusokhoz acetondlld rajzeszkdzdket, vonal-

z6t, sablont kell haszndlni, mert a miilanyagok egy részét
oldjdk. Acetondllé példdul a Rotring Isograph F, Rotring

Foliograph, valamint a fémbd8l késziilt eszkdzbk.




- Vizben 01dédé tusok /Rotring T., Rotring TT, Rotring,
TN, Rotring 5911, Staedtler-Mars 747 T, Faber Castell TG,
Pelikdn T, Peliké&n TT, Pelikdn TN, stb./ Jellemzdjlik,hogy
k8miailag nem agresszivak, bdrmilyen milanyag rajzeszkdz-
h&z haszndlhatdak.

Sohasem szabad figyelmen kivil hagyni, hogy a tusok
a féiidkon viszonylag lassan szdradnak. Mindig meg kell °
tehdt varni, amig a tus teljesen megszdradt. Barmilyen tus
haszndlata esetén munka k&zben a rajzeszkdzdk hegyét gyak-
ran meg kell tisztitani nem szdlasodé pamut, vagy len tor-
1l6ruhdval, hogy ne tdmédjenek el portdl, vagy beszdradd
tuscsomdtdl. Egyenleteslélesszélﬁ, megfeleld vastagsdgu
vonalakat csak igy kaphatunk.

A kihuzdsra, megirdsra haszndlt tus ne legyen se tul
slirti, se tul hig. A hig tus k&nnyiti a rajzi munkdt, de
veszélyezteti a sokszorositdsra vald alkalmassdgot elég-
telen denzitdsa miatt.

A vizben 01d6dé tus minden fajta f6lidn élesebb széll
vonalakat ad, mint a bemarédé tus. Altaldban érvényes az,
hogy a mechanikai tdrléssel megbontott fellileten nehezebb
megfeleld mindségli, egyenletes tusvonalat huzni. Ilyen he-
lyen a feliilet és a rajzeszk®Oz tisztasdgdt fokozottan kell
biztositani.

- A megirdsok, jelkulesi kirajzoldsok végezhetdk manua-~
lisan, sablonnal, de fényszedések felragasztdsdval és let-
raszet rendszerii feliratozdssal is. A felragasztott fény-
szedések és letraszet feliratok elhelyezése sok esetben
célszerilibb a rajzfédlia alsé lapjén. Ez esetben azonban a
feliratokat és jeleket oldalforditottan kell elkésziteni,
hogy a fé6liadn &ttekintve illeszkedjenek bele a fellileten
18v6 pozitiv tartalomba. Ezzel az eljdrdssal az eredeti
térképi tartalom vdltozdsainak utdélagos &tvezetését, Jjavita-

sdt kbnnyithetjik, egyszerlisithetjlk.



= Feliratozéstlszéveges megirdst végezhetiink irdgéppel
is. Irdgépes feliratozésndl a legjobb eredméryt a ket-
tés rajzrétegli fé6lia adja fekete un. transzfer irdgép-
szalaggal. Mindig uj irdgépszalagot kell haszndlni, ha
a géppel irt szdveget fénymdsolni is akarjuk.

A bemarédd tus a fdlia rajzrétegével kémiailag k&t6-
dik. Minél vastagabb a vonal, a tus anndl mélyebben mard-
dik bele a rajzrétegbe. Eltdvolitdsa ezért nem kdénnyi,
Friss vonalak - els8sorban a kis kiterjedésiiek &s vékonyak
széntetrakloriddal oldhatdk ki a rajzrétegbél. Ehhez a
vegyszerbe martott vékony szdrecsetet vagy kihegyezett
gyufaszdl, pdlcika hegvére csavart kis vattacsomét hasz-
ndlhatunk enyhe ddrzs&léssel. Ugyelni kell a szer mennyi-
ségére, mert kdnnyen szétfut a rajzfellileten. Feloldhat-
ja, ezzel felpuhitja a rajzréteget is, ezért gyorsan és
gyengéden kell vele dolgozni. Csak teljes szdradds utén
lehet a kezelt fellileten ujra dolgozni.

A bemardédé tusvonalak eltdvolitdsdnak mdsik médja
a mechanikai. Ennek t8bb vdltozata lehetséges. Hasznal-
haték kemény radirok /Rotring T.20/ vakaré pengék, gumi-
ba dgyazott liveggyapot dbrzs8lé ceruzdk stb. Mennél,
kevésbé marédik bele a tus a rajzfeliiletbbe &s mennél gyen-
gédebben végezzilik az eltdvolitdst, anndl alkalmasabb marad
a kezelt fellilet ujabb rajzoldsra. Ugyanazon a feliileten
3-4 alkalommal is lehet ismételten rajzolni gondos munka
esetén.Az eltdvolitandd vonalat nem szabad &rokszeriien ki-
vakarni. A pengével vald eltdvolitdst ezért nagyon éles,
a felliletre majdnem merSlegesen tartott éllel - és nem a
hegyével - kell végezni, inkdbb hdmozdsszerii enyhe vaka-
rassal.

A mechanikailag kialakitott rajzrétegre a besziradd
tus csak hozzdtapad. Mechanikai uton vald eltdvolitédsa
tOnkreteszi a rajzréteget, ezért ezeknél a f61idkn&l be-

marédé tus haszndlata nem javasolhaté.
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Az egyrétegli rajzfeliilet, t61tSanyaga, a szilicium-
por erdsen koptatja a rajzeszk&zdket, kihuzdkat, grapho-
sokat , csétollakaf,Célszerﬁ ezért kemény hegyl eszkd-
z8ket haszndlni, amelyek jobban ellendllnak a kopédsnak
/pl. Rotring, Staedtler-Mars 50o-700, Mars-Duralit,
Pelikan-Graphos stb./

A kettds rajzrétegi f61lidndl a bemarédé tus mechani-.
kai eltdvolitdsa sordn a felsd rajzréteg mar az elsd
alkalommal megsemmisiil. Ez azonban az alsé rajzréteg
tusfelvevd képességét nem csdkkenti. A félia poliészter
alapanyagdhoz a bemarédé tus nem k8t8dik maradandéan.
Egyrétegli rajzfellilet esetén a grafitporos felliletre a
tus kevésbé tapad, ezért ceruzds térképezésnek, megiras-
nak bdrmilyen tussal valé &trajzoldsdndl, a tusvonal
mindkét szE€lén fedje 4t kissé az alatta levd grafitvo-
nalat. Célszeri a tussal vald &trajzolds eldtt ezdrt a
eeruzavonalat szdraz, puha radirral kihalvédnyitani a tus
jobb tapadisa érdekében.

A kettés rajzrétegli f6lia esetében a grafitvonalak
tussal vald athuzdsdndl ez a probléma nem jelentkezik,
legfeljebb csak extrém esetekben.

A vizben 01dédé tusok a sajat anyagdban mechanikailag
érdesitett f61lidndl és az egyszeres rajzrétegii f61lidk-
ndl a felliletre tapadnak. Tartéssdguk a tus tapaddképes-
ségétdl is fligg.

A kettés rajzrétegii f61lidkndl a tus behatol a fel-
s6 rajzrétegbe még a ceruzavonal grafitpordn keresztiil
is, ezért ennél nem sziikséges a grafitvonalakat 4tfedd
tusvonallal kihuzni. A kett8s rajzrétegli félia vizben
01dédé tusvonalai a rajzfelliletre haté mindenféle mechani-
kai beavatkozdssal szemben lényegesen ellendllébbak, ma-

radandébbak, mint a t&bbi rajzréteg esetében.



A kettds rajzréteglii félia ugyanakkor rendelkezik a
t6bbi rajzfelliletnek azzal a kedvezd tulajdonsédgaval,
hogy réla a vizben 0ldédé tussal rajzolt tartalom ismé-
telten és nyomtélanul eltdvolithaté a rajzréteg sérel-
me nélklil. Mindhdrom esetében azonban nedvességtdl Svni
kell a kirajzolt felliletet. Ugyelni kell arra, hogy na-
gyon kemény, hegyes és éles rajzeszkdzt nem ajdnlatos
haszndlni, mert kénnyen felsérthetik a felsd rajzréteget.
Ugyanezen okbSél a rajzeszkdzbket tovdbba a tisztitéd és
vakard eszkdztket sem szabad tul erdteljesen rdnyomni a
fé6lia fellletére.

A vizben 01déddé tusoknak a f6lidrdl vald eltdvoli-
tdsa tiszta vizzel, vagy 5%-os amméniaoldattal nedvesi-
tett puha radirokkal /gumi, vinil/ a rajzréteg sérelme
nélkiil lehetséges /pd. Ozalid NO Buff, Pelikén-Plastic,
Staedtler-Mars-Plastic, Rotring T 30, Mars-Rasor stb./
Haszndlhatdk a vizben 01dédé tusvonalak eltdvolitédséra
filchegyl vizbe, wagy alkalmas vegyszerbe 7pl. Folarex
Reinigungfllissigkeit, stb./ mdrtott t&ltétollak /pl.
Folex—Korrektor'%en, stb./ is. Jé a kihegyezett gyufa-
szdl, vagy pdlcika hegyére csavart vattagdmbdecske is.
Vegyszeres kezelés utdn célszeril tiszta vizzel eltdvoli-
tani a vegyszert a felliletrSl. Kezelés utdn a teljes szé-
raddst meg kell varni.

Nagyobb feliiletek, hosszabb vonalak nedvesitett, szdl-
mentes, puha pamutruhdval, vagy vattacsoméval is t&rdlhe-
ték. Az esetlegesen elkendddtt tust ismételt eljdrédssal
tlintethetjik el, de mindig tiszta eszk®zt, tiszta folya-
dékot kellhszndlni.

Amméniaoldatot /5%/ f8leg akkor haszndlunk, ha az el-
tdvolitandSé tus mdr régi és beszédradt. A kereskedelemben
kaphaté hédztartdsi szalmidkszesz 17%-os. EbbSl 1 részt
véve és 2 rész desztilldlt vizet hozzdadva k&zelitdleg

5%-os amméniaoldatot nyeriink.
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Véglil amit vizzel, amméniaoldattal sem tudunk eltd-
volitani - az esetlegesen visszamaradd tusmaradvdnyokat -
gyenge zsirmentes szappanos oldattal - detergens oldat-
tal - tdvolithatjuk el. A tiszta vizzel vald tisztitds

ez utdn sem hagyhatd el.

4. Térképezés a rajzfélidra

Térképezés eldtt a félia aléd legaldbb térképlap vas-
tagsdgu kemény, fehér szinli sik papiraldtétet kell tenni,
hogy a félia jé felfekvését biztositsuk.

A térképezd eszk8z8k /Majzik haromszdgpdr, kis-, nagy-
felraké/ hasznélatba vétele eldtt meg kell gy&zddni arrdl,
hogy tiszta és hibdtlan-e az eszkdz8k aljdra felragasz-
tott csuszéfellilet /papir, filc, rizsszalma stb./. A csu-
szbfeliilet nélkiili eszk®z8k nehezen eltdvolithatd, eset-
leg maradandd szennyezd8dést okoznak a félién.

A sz4116 por ellen célszerli a térképezést pauz takard
védelme alatt, az ezen kivagott ablakon &t végezni.

A ceruzds térképezésnél elengedhetetleniil keletkezd
grafitport - f&leg egyes rajzrétegi f61lidndl - gyakran el-
kell tdvolitani /lekefélni, lefujni/, hogy a térképezd
eszk8z8k és a kéz belé ne ddrzsblje a félidba. A mégis
megtapadé port, a felesleges szerkesztési vonalakat, stb.
puha radirral tévolithatjuk el.

Ha a rajzot tussal is &t kell huzni, akkor a leheté-
ség szerint vékonyabb ceruzavonalakat kell huzni, a tus
jobb tapaddsa érdekében.

A térképi pontok leszurdssal vald megjeldlésénél ligyel-
ni kell arra, hogy a leszurdtili hegye - Aatlitve a f6lidt és
aldtétpapirt - ne sériiljdn meg, mert megg®rblilve kitépi
a féliat.




Ugyanez vonatkozik a leszurédssal t&8rténd fotogram-
metriai kiértékelésre is, valamint a pontfelraké miisze-
rekre /Dennert-Papen felrakdé, hdlézatleszurd lemez,
Coordimat, stb./ Ennek alkeriilésére a leszurétit ugy
kell bedllitani, hogy az ne lisse 4t a félia aldtétpapir-
jét.

Vonalas kiértékelés is végezhetd rajzfélian megfeleld
minéségli ceruzdval vagy ironbetéttel /Mars Duralar, Staedt-
der, Faber Castell 9660, Pental PG, GAFR Mars-Dynagraph,
Mars~-Lumograph 'stb./. .

Fotogrammetriai kiértékelésnél, ha a kiértékelendd modell
tobb szelvényre esik, akkor az érintett /transzparens/
szelvényeket egymdshoz illesztve és ideiglenesen régzit-
ve, a térmodell egyetlen munkailitemben értékelhetd ki.

A ceruzdval kiértékelt eredeti tartalomrdl akir ellendr-
zés céljéb6l, akdr mérési vizlat készitéséhez megfeleld
minéségli mdsolatot /nagyitdst/ fényképezdssel lehet készi-
teni.

Gondos munkdval, megfeleld betéttel, ceruzdval ponton-
kénti kiértékelés is végezhets.

Automatikus térképezdberendezéseken poliészter alap-
anyagu félidkra tussal is lehet térképezni, de csak kiilén
erre a célra szolgdld tartozékokkal.

Térképi pontoknak leszurdssal valé megjeldlése a rajz-
réteget kissé elroncsolja a szuras helyén. Ha leszurt
térképi pontokat k&tiink 8ssze tusvonallal, akkor a leszu-
rds helyén a tuswvonal egyenletessége, folyamatossédga kissé
megbomolhat. Minél sim&bb, polirozottabb a leszurdti hegye
€s minél kisebb az &tmérdje, annidl kevésbé jelentkezik ez a

jelenség.
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5. A rajzfélidk tisztitdsa, térképezés &s tussal vald

kirajzolds utén

Miutdn a térképnek tussal vald teljes kirajzolédsa,
megirdsa, ezek vizsgdlata, a javitdsok és a teriiletszd-
mitds megtdrtént, az elpiszkolddott f61liadt ismét meg
kell tisztitani a szennyezd8désektdl, ceruzavonalaktdl \
stb. Kilildéndsen fontos ez a miivelet, akkor, ha a térkép
sokszorositdsa az eredetirdl tSrténik.

Egyszeres rajzrétegli, vizben 01dédé tussal kirajzolt
féliatérképen az lires terliletek tisztitdsdra korldtozd-
dik ez a miivelet. A tusvonalakat, megirdsokat élesre,
illetbleg hegyesre faragott radirral csak megkdzelitjik,
" de a radirral nem érintjiik, mert kénnyen halvanyodnak,
s6t sérilnek.

A kett8s rajzrétegili, vizben 01dédé tussal kirajzolt
foliatérkép teljes feliiletét, tehdt a tusvonalakat és
megirdsokat is szabad tisztitani puha, szdraz radirral.
Enyhe rdnyomdssal vald dbrzs&lés mellett a vizes tus
vonalai nem halvdnyodnak, nem sériilnek.

Kettds rajzrétegli f61i4ndl végezhetd a végsd tiszti-
tds sebbenzinnel itatott pamutruhdval vagy vattacsomdval
is.A benzin a vizes tust nem oldja, a felsd rajzrétegbe
behatolt tust pedig az enyhe dorzs&lés nem koptatja, nem
sérti. :

A bemarddé tusokkal kirajzolt féliatérkép tisztitd-
sdt a térkép &dllapotdtdl fliggSen puha radirral, vagy seb-
benzines_pamutruhdval, vattacsoméval valé &ttdrléssel,
esetleg zsiroldbészert tartalmazd tiszta vizzel dtitatott
ruhdval is végezhetjik.

A gondatlanul kezelt, tulsdgosan elpiszkolédott f61i-
4k fellilete - f8leg az egyes rajzrétegli, vizes tussal kihu-
zottak - nehezen tisztithatdk, esetleg tdkéletesen nem is
tisztithatdk.



_15...

6. Vadltozdsok térképezése poliészter alapanvagu

transzparens térképeken

Vdltozdsokat a poliészter alapanyagu transzparens
térképeken a térképezés céljitdél fliggden
- ideiglenesen és
- véglegesen lehet &tvezetni.

Az ideiglenes vdltozdsokndl az uj &llapotot grafit ceru-
zdval térképezzilk, mig a megsziind 4llapotot ugyancsak
grafit ceruzdval érvénytelenitijiik.

A térképezés a térképlap milyenségétdl fliggben ugyan-
csak t8bbféleképpen tdrténhet.

Térképezhetd a vdltozds kdzvetlenlil a tussal kihuzott
eredeti, vagy a tisztdzati mdsolati térképre. Ebben az
esetben a vdltozds véglegessé vdldsa esetén a ceruzas
térképezést tussal valé dtrajzoldssal lehet véglegesiteni.

Ha a megszind &llapotot is meg kivadnjuk tartani, a ceru-
zdval térképezett ideiglenes &llapotot tussal Azines vagy
fekete/ teljes egészében &trajzoljuk, tehdt az érvényteleni-
t5 jeleket is.

Ha a megszilind dllapotot nem kivdnjuk megtartani a
térképen, akkor azt el kell tdvolitani, é&s az uj &dllapo-
tot az eredetivel azonos mindségli és szinill tussal, a
valtozatlanul maraddé tartalomhoz csatlakozdan kell kiraj-
Zzolnd .

A megszind &llapot’ eltdvolitdsdnak médja az eredeti
kirajzoldsdhoz haszndlt tus milyenségétdl fligg. Bemarddd
tusndl mechanikus eltdvolitdst, vizben 01dédé tusndl ki-
mosast kell alkalmazni.

Ha valamely vadltozds a védltozdsok nyilvdntartdsdra
haszndlt térképnek valamilyen mérettartd mdsolatén,
kivonatdn van térképezve - akdr automatikusan, akdr manu-
dlisan - és ezt kivdnjuk &tvenni, akkor ezt a térképezést
/megvalésuldsi térkép,. vdltozdsi vézrajz stb.,/ a transz-
parens térkép ald helyezve és kdz8s tartalmukat /Sérkeresz-
tek és részletek/ szabatosan illesztve, fedésbe hozva,

az uj dllapotot kemény ceruzdval egyszeriien dtmdsoljuk. A

+ -
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vdltozds véglegesitése a ceruzds térképezés tussal vald

huzdsdval t8rténik.
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Ugyanigy jérhatunk el, ha olyan nyomdailag sokszo-
rositott vagy fénymdsolt transzparens térképre /diazd/
akarunk vdltozdst rdvinni, amelynél a nyomtatott, 11 =g
fénymésolt tartalom a térképlap aljén helyezkedik el.
Ebben az esetben a lap alsé feliiletén 1lévé fénymdsolt
térképi tartalom a f6lidn &dtnézve latszik oldalhelyesen.

Az ideiglenes vdltozdst ez esetben is a félia rajz-
fellilettel elldatott felsd lapjén vezetjlk &t ceruzdval
ugyanugy, mint a tussal kirajzolt térképek esetében.

Véglegessé tétele esetén a tussal vald kihuzas is
itt tSrténhet. Az eredeti tartalom ebben az esetben tehat
alul helyezkedik el, az ideiglenes vdltozdsok a lap fel-
s6 szindn ceruzdsan jelentkeznek, mig a végleges valto-
zdsok ugyancsak a lap felsd szinén, de tussal kihuzva.

Ha a megsziind dllapotot is eltdvolitjuk, akkor azt a
térkép alsé lapjdn 1lévé rajzrétegbdl ill. a fénymdsolt
/diazé/ rétegb6l valé mechanikus kivakardssal, radiro-
zdssal, esetleg vizes vagy vegyszeres kiolddssal tehet-
j{ik.

Transzparens vdltozdsi vazrajz és tussal kihuzott,
vagy a félia felsd lapjdra nyomdailag nyomtatott térkép
/eredeti vagy nyomdai ill. tisztdzati mdsolat/ esetén
ugy is eljérhatunk a vdltozdsok ideiglenes adtvezetésé-
nél, hogy a szinével "lefelé forditott vadltozasi vdzrajzra
rédillesztjiik ugyancsak szinével lefelé forditva a tér-
képet. A térkép hdtoldaldra ceruzdval dtmdsoljuk a valto-
z4si vazrajz szikséges tartalmdt. Ez természetesen fordi-
tott &lldsban jelentkezik. f

Az oldalforditott irdst kis gyakorlattal el lehet sajé—'
titani, hiszen &tirdsrél van szé. Az igy rajzolt tartalom
kiildnben is ideiglenes, mert a végleges dtvezetés tussal,
a lap fels6 feliiletén oldalhelyesen tdrténik.

Ha ezutdn a térképet visszaforditjuk, az ideiglenes
ceruzds vdltozds oldalhelyes képét kapjuk a félidn &t lat-

hatdan.
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Ha ezt az ideiglenes dtvezetést véglegesiteni sziik-
séges, ugy azt a térkép szinén ujabb térképezés nélkiil
vezethetjlik &t tussal. A térkép hdtoldaldrél az ideigle-
nes ceruzds valtozdst egyszeriien kiradirozzuk.

Igy a mindenkori ideiglenes /el&zetes/ valtozdsok meg-
kiildnbdztethetdk a végleges /jogerds/ vadltozdsoktdl.

Ugyanigy lehet eljdrni, ha olyan fénymdsolt transzpa-
rens térképre akarjuk a vdltozdst az ugyancsak transzpa-
rens valtozdsi vdzrajzrél dtvenni, amelynél a fénymdsolt
tartalom fellil helyezkedik el. Ebben az esetben ugyanis a
diazé f6lia hétoldala, ahol a vdltozast ideiglenesen &tve-
zetjlk, nem fényérzékeny rajzfeliilet. A fénymdsolt tarta-
lom ebben az esetben a fénymédsolt réteg feldl nézve ad
oldalhelyes képet.

A végleges adtvezetés tOdrténhet ez esetben is a félia
felsé felliletén oldalhelyesen rajzolva. Igy az ideiglenes
dtvezetések ebben az esetben is teljesen elkiildénithetdk
a véglegesektdl.

Ha transzparens térképeinkrdél -~ amelyeken ideiglenes
és végleges valtozdsok is szerepelnek - fénymdsolatot
/térképkivonatot stb./ készitlink, ezen a ceruzdval fel-
tintetett ideiglenes vdltozdsok halvdnyabb ténusban je-

lentkeznek, mint az eredeti tartalom.

A tussal kihuzott, tehdt végleges valtozdsok ténusét
célszerli az eredeti tartalom ténusédval egyenldvé tenni
a fénymidsolatokon. Ezt elérhetjlik, ha azonos mindségii,
azonos szinli /tehdt fekete/ tussal azonos vastagsdgu és
fedettségli vonalakat huzunk a vdltozédsok véglegesitésénél.

Attekinthetdébb térképet kapunk, ha a vdltozdsok &tve-
zetése sordn a megsziind dllapotot eltdvolitjuk.

Ebben az esetben ugyanis csak az érvényes dllapot -
beleértve a madr Atvezetett végleges vdltozdsokat is - &s az
ideiglenes valtozdsok vannak a térképen. Az ideiglenes
vdltozdsok pedig mind a térképen, mind a réla készilild
fénymasolaton egyértelmiien megkiilénbdztetheték az érvényes

végleges &llapottél.
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Valtozasok vezetése ezidészerint a mindkét oldalén

kettds rajzréteggel elldtott térképlapon a legegyszeribb,
ha a kirajzolt, nyomtatott vagy fénymdsolt eredeti tér-
képi tartalom a lap alsé felliletén helyezkedik el. Az uj
tartalom /valtozds, tervezés, kiegészités stb./ a felsd
rajzfeliiletre keril.

Nyomdai nyomat esetén a térképlap nyomtatott tartalma
/tehdt a nyomdafestékkel nyomtatott térképi vonalak,
megirdsok/ 5%-os amméniaoldattal tdvolithatd el ugyanugy,
mint a kettds rajzrétegli félia feliiletérél a vizben cl-
d6dé tusvonalak. A transzparens térképek sokszorositdsandl
természetesen a térképi tartalomnak kell érintkeznie a
fényérzékeny réteggel akdr fénymdsolatrél, akdr nyomdlemez-
készitésrSl van széb.

Ha eredeti térképrél transzparens félia alséd felliletére
készitiink mésolatot, nyomatot ugy, hogy a fé6lidn &dttekint-
ve adjon oldalhelyes képet - ami féleg nyilvédntartdsi és
tervezdsi célok esetében lehet hasznos - akkor ennek nyomdai
sokszorositdsirdl elmarad a k&ltséges asztralonforgatéé

miivelete s«



